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 Gyakorlati alkalmazás szempontjából előnyös 
tulajdonságokkal rendelkező nanorészecskék , 
nanostrukturált halmazok, nanoszerkezetű, vékony 
bevonatok előállítása nedves kolloidkémiai módszerekkel

 Szol-gél vékonyrétegek előállítása mártásos (dip-coating) 
technikával

 Langmuir- és LangmuirBlodgett-típusú nanorészecskés
rétegek kialakítása filmmérlegben
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TiO2 szol-gél bevonat Si hordozón

 kompakt és pórusos bevonatok
egy- és többrétegű bevonatok
összetett bevonatok
SiO2, TiO2, ZnO, Al2O3, SnO2
 hordozók: üveg, Si, fém (pl. Zn), fa, műanyag, 
textília stb. 
 rétegvastagság: néhány 10 nm - néhány 100 nm

Alapvető lépései:
1. A prekurzor szol készítése
2. Rétegképzés
3. Szárítás, kondicionálás

a) hordozó bemártása a prekurzor szolba
b) hordozó kihúzása egyenletes sebességel
c) oldószer párolgása, liogél kialakulása

a)) b)) c))
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Témák MSc-s hallgatóknak

Megnövelt fényáteresztésű bevonatok fejlesztése és jellemzése (1 hallgató)

C é l o k :  
 Stabil mezopórusos rendszer
 Időben állandó fényáteresztés ( T > 99%)
 Hidrofób felület (Θ > 90 °)
 Ellenáll a környezeti hatásoknak
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Témák MSc-s hallgatóknak

Nemesfémmel adalékolt titán-dioxid vékonyrétegek (1 hallgató)

- Pórusos TiO2 vékonyrétegek kialakítása

- Adalékolás: ezüst, arany

- Fotokatalitikus tulajdonságok vizsgálata: UV és látható fényben

- Színezékek bomlásának nyomonkövetése

- Színezék-felvétel vizsgálata

C é l :
 fo tokata l i t ikus tu la jdonság
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Témák MSc-s hallgatóknak
Biopolimer – SiO2 kompozit bevonatok előállítása és jellemzése (1 hallgató)

Kitozán és zselatin 
biopolimer

Stöber-szilika
nanorészecskék

Kompozit rendszer Vékonyréteg

C é l :
 kompozit rendszer társíthatóságának vizsgálata
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• UV-Vis spektroszkópia
• Pásztázó szögű reflektometria (SAR)
• Fluorimetria
• Rutherford visszaszórás spektroszkópia (RBS)
• Ellipszometriai porozimetria (EP)
• Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM)
• Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)
• Atomi erő mikroszkópia (AFM)
• Nedvesedésmérés
• Stb.

500 
nm
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Köszönöm a figyelmet!


